	
	Определение продолжительности сушки пиломатериалов (или заготовок)

                                                                                                                     Таблица 2

Порода, сечение пиломатериалов, мм

Категория режима

Категория качества сушки
Влажность

Исходная продолжительность сушки τИСХ, ч
Коэффициенты

τСУШ,  ч

τОБ. Ф,   τОБ. У,  сут

Кτ=τОБ. Ф/τОБ.У

WН, %

WК, %

АР
АЦ

АК

АВ

АД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Осина, строи материал, 

25(не обрезная

Н

II

60

12

68

1,0
0,74

1,15

1,00

1,0

58

2,5

0,73

Лиственница для мебели, 32(40.

Н

II

65

8

94

1,0

0,77

1,15

1,30

1,0

108

4,6

1,35

Сосна, заготовки для мебели, 40(60.

Н

II

70

8

79

1,0

0,71

1,15

1,35

1,0

87

3,7

1,10

Сосна, обрез. пиломат. 40(150.

(усл. матер.)
Н

II

60

12

88

1,0

0,78

1,15

1,00

1,0

79

3,4
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